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Aktuelle Liste aller Prufverfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung

als Erganzung der Anlagen zu den Teil-Akkreditierungsurkunden nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
- D-PL-21095-01-01
- D-PL-21095-01-02
- D-PL-21095-01-03
- D-PL-21095-01-04
- D-PL-21095-01-05

1. Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21095-01-01
Prifungen in den Bereichen: Mechanisch-technologische und chemische Prifungen sowie Bestimmung temperaturabhangiger
Eigenschaften von Kautschuk und Kunststoffen
Prifgebiet: Mechanisch-technologische Prifungen
[Flexibilisierung Kategorie B]

Priifbereich Prifverfahren
Erstmalige
. . . { i Aktuell Freigegeben .
Priifart Priifgegenstand/Probe MessgroBe Prafanweisung | geg Aufnahme in den
(Einschrénkung) gultige Ausgabe am .
Geltungsbereich
DIN ISO 48-2
IRHD Mikro (Verfahren M - 2021-02 05.02.2021 12.12.2019
w w Mikrohartepriifung)
1.1 Harteprifung Elastomere
Shore A, Shore D DIN ISO 48-4 2021-02 05.02.2021 12.12.2019
DIN 53529-2 1983-03 20.05.2019 12.12.2019
Vulkanisationszeit,
. . Drehmomentwert,
1.2 Rheologische Prifung Kautschuk und Elastomere e ——— DIN 53529-3 1983-06 20.05.2019 12.12.2019
ISO 6502-3 2023-01 21.11.2023 12.12.2019
. .. . . . ", Freigegeben von Version Stand Seite
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Priifbereich Priifverfahren
. Erstmalige
N " .. (i i Aktuell Freigegeben .
Priifart Priifgegenstand/Probe MessgroBe Prufanweisung | 9¢e9 Aufnahme in den
(Einschrankung) gultige Ausgabe am .
Geltungsbereich
DIN 53512 2000-04 05.07.2019 12.12.2019
Rickprall-Elastizitat
ISO 4662 2017-06 05.07.2019 12.12.2019
Druckverformungsrest DIN ISO 815-1 2022-04 05.05.2022 12.12.2019
1.3 Prifung physikalischer
. Kunststoffe
Eigenschaften DIN ISO 4649
Abriebwiderstand 2021-06 08.07.2021 12.12.2019
(Verfahren A)
ISO 2781
(Verfahren A) 2018-06 21.01.2025 22.01.2025
Dichte
DIN EN ISO 1183-1 2025-09 02.04.2026 12.12.2019
(Verfahren A)
ReiBfestigkeit, DIN 53504 2017-03 30.04.2019 12.12.2019
Zugfestigkeit,
ReiBdehnung,
1.4 Zugprufung Kautschuk und Elastomere Spannungswerte ISO 37 2024-05 01.08.2024 12.12.2019
WeiterreiBwiderstand DIN ISO 34-1 2024-12 13.12.2024 12.12.2019
Kautschuk Mooney-Viskositat DIN ISO 289-1 2018-12 30.08.2019 12.12.2019
1.5 Prifung des FlieBverhaltens
Kautschuk Anvulkanisationszeit DIN ISO 289-2 2025-08 25.07.2025 12.12.2019
SR U DIN 53508 2024-03 16.12.2024 12.12.2019
1.6 Priifung nach kinstlicher REBESTEEh o o
Alterung Kautschuk und Elastomere Zu_gfestlgkelt,
ReiBdehnung, ISO 188 2023-03 26.05.2023 12.12.2019
Spannungswerte
AusmaB von Rissbildung 1ISO 1431-1 2024-07 07.02.2025 12.12.2019
1.7 Chemische Elastomere oder
Bestandigkeitsprifung thermoplastische Elastomere A
Anderung von Masse, Volumen | DIN ISO 1817 2026-02 29.06.2026 12.12.2019
und MaBen (Verfahren A, B, C, D)
. .. . . . ", Freigegeben von Version Stand Seite
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Prufgebiet: Bestimmung temperaturabhangiger Eigenschaften

[Flexibilisierung Kategorie C]

DIK Prufgesellschaft mbH

Eupener Str. 33 « D-30519 Hannover ¢ Tel.: +49 (511) 84 20 1-0
Fax: +49 (511) 8 38 68 26 * info@DIKautschuk.de

Priifbereich Prifverfahren
. Erstmalige
" " . { i Aktuell Freigegeben .
Priifart Priifgegenstand/Probe MessgroBe Prufanweisung | 9¢eg Aufnahme in den
(Einschrénkung) gultige Ausgabe am ;
Geltungsbereich
Glastibergangstemperatur, DIN EN ISO 11357-2 2020-08 11.08.2020 12.12.2019
Glasubergangsstufenhohe,
2.1 Thermoanalytische Elastomere und Kunststoffe Umwan.dlungstemperatur, DIN EN ISO 11357-3 2025-09 11.11.2025 12.12.2019
Priifungen mittels Dynamischer Enthalpie,
Differenzkalorimetrie (DSC) Warmekapazitat AA-3.2.1.3 Version 1,2019-08 | 09.09.2019 12.12.2019
Einsatzstoffe fur Kautschuk Glasubergangstemperatur 1ISO 28343 2010-09 13.05.2024 22.01.2025
DIN EN ISO 11358-1 2022-07 13.07.2022 12.12.2019
g.z__fThermoar_lalyldische Masseénderung,
A= mltteg Elastomere und Kunststoffe Massenrickstand, AA-3.2.1.4 Version 1, 2019-08 09.09.2019 12.12.2019
Thermogravimetrischer Analyse
(TGA) Zersetzungstemperatur
PV 3927 2022-04 05.05.2022 12.12.2019
. .. . . . ", Freigegeben von Version Stand Seite
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2. Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21095-01-02
Priafungen in den Bereichen: Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Bedarfsgegenstanden
Prufgebiet: Bestimmung von N-Nitrosaminen in Bedarfsgegensténden
[Flexibilisierung Kategorie C]

Priifbereich Priifverfahren
. Erstmalige
. . . i i Aktuell Freigegeben .
Priifart Priifgegenstand/Probe MessgroBe Prufanweisung | g¢eg Aufnahme in den
(Einschrénkung) gultige Ausgabe am ;
Geltungsbereich
. Bedarfsgegenstande aus
3.1 Bestimmung von Kautschuk und Elast DIN EN 12868 2017-04 06.12.2019 12.12.2019
N-Nitrosaminen mittels autschuk un astomere i
Gaschromatographie mit Bedarfsgegenstande aus Massenantei AA-3.3.1.1
selektivem Detektor (GG-TEA) | oo meren Matrizes (hior mur Bedarfsgegenstanden) | VETSION 1,2019-08 06.12.2019 12.12.2019

3. Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21095-01-03
Prafungen in den Bereichen: Physikalisch-chemische Prifungen von polymeren Werkstoffen und chemischen Endprodukten
Prufgebiet: Identifikation von organischen Stoffen sowie Bestimmung des absoluten Massenanteils bzw. der Massenkonzentration in
polymeren Werkstoffen, Kautschuk und Elastomeren sowie Eluaten und Extrakten polymerer Werkstoffe
[Flexibilisierung Kategorie C]

Prifbereich Prifverfahren
Erstmalige
. . . { i Aktuell Freigegeben .
Priifart Priifgegenstand/Probe MessgroBe Prafanweisung | geg Aufnahme in den
(Einschrénkung) gultige Ausgabe am .
Geltungsbereich
AA-3.2.1.1 Version 1, 2019-08 14.10.2019 12.12.2019
Elastomere,
4.1 |dentifikation von polymere Werkstoffe ]
organischen Stoffen mittels Wellenzahl AA-3.2.1.2 Version 1, 2019-08 09.09.2019 12.12.2019
Infrarotspektroskopie (FT-IR)
Eluate/Extrakte polymerer AA-3.4.1.1 Version 1,2019-07 | 09.09.2019 12.12.2019
Werkstoffe
. .. . . . ", Freigegeben von Version Stand Seite
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Priifbereich Priifverfahren
. Erstmalige
N " .. (i i Aktuell Freigegeben .
Priifart Priifgegenstand/Probe MessgroBe Prufanweisung | 9¢e9 Aufnahme in den
(Einschrankung) gultige Ausgabe am .
Geltungsbereich
Kautschuk und Elastomere Massenanteil A O 2023-04 12.09.2024 12.12.2019
4.2 Gravimetrische Bestimmung (hier nur Verfahren B)
von Bestandteilen/ Rickstanden
@:f;i{g;gakte [FENITETET Massenkonzentration AA-3.4.1.2 Version 1,2019-08 | 26.11.2019 12.12.2019
4.3 Bestimmung von
organischen Stoffen mittels . .
Gaschromatographie mit polymere Werkstoffe Massenanteil, AfPS GS 2019:01 PAK 2020-04 27.05.2020 12.12.2019

massenselektivem Detektor
(GC-MSD)

Massenkonzentration

(hier nur Priifung)

Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21095-01-04
Prifungen in den Bereichen: Ausgewahlte Bestimmung der absoluten Massen bzw. Massenkonzentration von N-Nitrosaminen in

Raumluft

Prufgebiet: Bestimmung der absoluten Massen bzw. Massenkonzentration von N-Nitrosaminen in Raumluft auf Sammelphasen

mittels GC-TEA

[Flexibilisierung Kategorie C]

Prifbereich Prifverfahren
Erstmalige
. . . { i Aktuell Freigegeben .
Priifart Priifgegenstand/Probe MessgroBe Prafanweisung | geg Aufnahme in den
(Einschrénkung) gultige Ausgabe am .
Geltungsbereich
AA-3.3.1.2 Version 1, 2019-11 02.12.2019 12.12.2019
5.1 Bestimmung von
N-Nitrosaminen mittels absolute Masse, DGUV | 213-523
Gaschromatographie mit Sammelphase Massenkonzentration Verfahren 5 - GC 2021-09 05.01.2022 12.12.2019
selektivem Detektor (GC-TEA)
IFA 8172 Lfg. 1/2018 - IV2018 | 02.12.2019 12.12.2019
. .. . . . ", Freigegeben von Version Stand Seite
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Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21095-01-05

Prufungen in den Bereichen: Arzneimittel und Wirkstoffe
Prufgebiet: Physikalisch-chemische Arzneimittel-, Wirk- und Hilfsstoffanalytik
[Flexibilisierung Kategorie C]

Priifbereich Priifverfahren
. Erstmalige
. . . i i Aktuell Freigegeben .
Priifart Priifgegenstand/Probe MessgroBe Prufanweisung | g¢eg Aufnahme in den
(Einschrénkung) gultige Ausgabe am .
Geltungsbereich

Wiederfindungsrate AA-3.4.1.4 Version 1, 2019-07 30.11.2019 12.12.2019
Retentionszeit AA-3.4.1.5 Version 1, 2019-07 26.11.2019 12.12.2019

6.1 Hochleistungs- ) . .

flussigkeitschromatographie Eluate und Extrakte von Retentionszeit, Massenanteil, AA-3.4.1.6 Version 1,2019-08 | 26.11.2019 12.12.2019

(HPLC) Arzneimitteln und Wirkstoffen Massenkonzentration
Retentionszeit, m/z AA-3.4.1.10 Version 2, 2021-08 24.08.2021 12.12.2019
Retentionszeit, Massenantell, | pp 3 4 113 Version 1,2026-08 | 03.06.2026 30.06.2026
Massenkonzentration
Retentionszeit AA-3.4.1.7 Version 1, 2019-08 30.11.2019 12.12.2019

6.2 Gaschrom_atographie mit Eluate und Extrakte von Massenanteil, .

massenselektivem Detektor . . . AA-3.4.1.8 Version 1, 2019-08 30.11.2019 12.12.2019

Arzneimitteln und Wirkstoffen Massenkonzentration

(GC-MSD)

Retentionszeit AA-3.4.1.9 Version 1, 2019-08 16.04.2019 12.12.2019
. .. . . . ", Freigegeben von Version Stand Seite
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